5-5) Ejemplo de Daiio en Acabados de interiores y Exteriores

Fotografia 1. Casa  habitacion en
proceso de construccion. Las cabezas de los
clavos penetran en los paneles de tripfays
(sismo de la parte central de! mar del Japén).

Fotografia 2. Desprendimienfo de los
materiales de acabados de los elementos
estructurales. Se nofa extension de
desprendimiento 'y rompimiento de los
paneles de triplays (sismo de fa parte central
del mar del Japon).
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Fotografia 3. Desprandimiento y
desplome de gran cantidad de paneles de
tripfays.

Fotografia 4. Agrietamienfo en el
mortero alrededor de las aberturas en muros
(sismo de la parte central del mar def Japén).
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